
18-MEAはパーマやカラーなどのアルカリ処理に
よって、容易に失われます。
毛髪のタンパク質 ( CNO；m/z 42）に対する
ダメージヘアの18-MEAは、健康毛と比較すると
約半分程度です。

毛髪の構造

TOF-SIMSによる毛髪最表面観察

毛髪の最表面

毛髪は、表面のキューティクル、内部のコルテック
ス、芯部分のメデュラから構成されています。
毛髪表面に存在するキューティクルは、厚さ約
0.5μmの硬い板状組織で、それらが5～10枚、毛根
から毛先に向かって鱗状に形成されています。
キューティクルの最表面は、哺乳類にのみ存在する
18-MEA (18-メチルエイコサン酸) を主成分とした
脂肪酸で覆われ、疎水的な性質を示します。

適用

50～150μm

キューティクル
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メデュラ

何度も化学処理を施した毛髪 (ダメージヘア) と、一度も施していない毛髪
(健康毛) の最表面をTOF-SIMS
(Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) にて観察しました。

高感度分析のTOF-SIMS法により得られた毛髪最表面の性状や物性は、
ヘアケア製品の設計や改質評価に有効な手法です。
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